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Fot. 2. Widok mostu z ba dstron; \7vs}:dnej. '
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Fot. 3. Spodu ustroju no$nego.

Fot. 4. Widok przyczotka potudniowego.
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Fot. 5. Betonowa nawierzchnia $ciezki na moscie.

Widoczne zanieczyszczenia w postaci lisci oraz wegetacja drobnych roslin w poblizu balustrad.

Spekania oraz ubytki nawierzchni.

Fot. 6. Betonowa nawierzchnia mostu na potgczeniu z nawierzchnig dojscia do mostu.
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Fot. 7. Nawierzchnia i balustrada w obrebie dojscia od strony pfu (dora 2).

Zanieczyszczenia i wegetacja roslin na nawierzchni w obrebie skrzydetka nad podporg

Fot. 8. Balustrada zachodnia w obrebie skrydelka podpory od tn IeJi Llej (odpora 1).

Wegetacja mchéw na belce gzymsowej oraz zanieczyszczenia balustrady i lokalnie wykwity korozji.
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Fot. 9. Be'lé g

Zanieczyszczenia, Spekanie oraz wegetacja mchow i roslin pngcych na gzymsie

’

Ny

Zsa w re;bie podpory 1 po stronie wschodnie;j

Fot. 10. Gzyms od strony wschodniej.

Zarysowania i spekania na calej diugosci gzymsu, lokalnie z ubytkami warstwy naprawczej oraz

wegetacja mchow na gornej powierzchni gzymsu, przyczyng spekan jest brak odpowiednio

przygotowanego podtoza pod warstwe naprawczq oraz utrzymujgca sie wilgo¢ absorbowana réwniez

przez wegetujgce mchy — typowy widok gzymsow
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Fot. 11. Gzyms od strony zachodniej w czg¢$ci przgstowe;j

Pojedynczy obszerny ubytek warstwy naprawczej gzymsu, na pozostatej dtugosci liczne spekania,
wynikajgce z braku prawidlowo przygotowanego podloza pod warstwe naprawczg

Fot. 12. Spod ustroju nosnego

Korozja powierzchniowa dzwigarow (wystepuje na catej powierzchni odkrytej dzwigarow) oraz rozlegle
ubytki otuliny i zaawansowana korozja zbrojenia (okoto 70% powierzchni ptyty)
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Fot. 13. Spod ustroju nosnego

Korozja potki dolnej dzwigara oraz wykwity i stalakeyty swiadczgce o penetracji wody i wyplukiwaniu
rozpuszczalnych zwigzkow z betonu

Fot. 14. Korpus przyczotka od strony alejki Lipowej (podpora 1)

Zacieki powstate w wyniku penetracji wody opadowej przez Korpus i wypfukiwaniu rozpuszczalne
sktadniki betonu i zaprawy — typowy widok korpusow i skrzydetek
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Fot. 15. Korpus podpory od strony alejki L

ipowej
Rysy o rozwarciu do 0,9 mm zazwyczaj tylko na kamiennych blokach korpusu przyczétka pod dzwigarem
wynikajq z przecigzenia podpor i posrednio ze sposobu podparcia dzwigarow

Fot. 16. Skrzydelko zachodnie przyczotka 2
Wegetacja roslin pngcych na skrzydetku podpory.
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Fot. 17. Skarpa kanatu w sgsiedztwie przyczotka od strony parku (podpora 1)

Porost roslin ozdobnych w bezposrednim sqsiedztwie przyczotka — rosliny zacieniajg, powodujg
utrzymywanie sig¢ wilgoci na zacienionych elementach mostu.
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Fot. 18. Skpa po stronie wschodniej przyczotka 1

Bujna wegetacja roslin w obrebie przyczotka, w tym rowniez roslin pngcych, ktore zakorzeniajq sig na
konstrukcji mostu powodujgc zniszczenia




