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Fot. 1. Widok na nawierzchni¢ na moscie.
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Fot 3. Spod ustrOJu nosnego

Fot. 4. Widok rzzika potnocnego — typowy widok podpory.
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Fot. 5. Nawierzchnia na moscie.

Widoczne zanieczyszczenia w postaci lisci oraz pojedyncze rysy i drobne ubytki na krawedziach

nawierzchni.
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Fot 6. Nawierzchnia w obrgble skrzydelka podpory polnocnej

Zanieczyszczenia i lokalnie wystepujgca bujna wegetacja roslin na nawierzchni dojscia do obiektu —

typowe uszkodzenia w obrebie skrzydelek.
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Fot. 7. Bélka Igbdpogéciowa i balustrada na ser};delku wschodnim podpory
od strony Alei Lipowej (podpora 1).
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Wegetacja mchéw na belce gzymsowej, zanieczyszczenia balustrady oraz wegetacja roslin pngcych na
elementach balustrady — usterki wystepujgce szczegolnie w obrebie skrzydetek.

Fot. 8. Kratka éciewa 1 balustrada w obrebie podpol.

Zanieczyszczenia kratki Sciekowej oraz wegetacja roslin pngcych na balustradzie.
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Fot. 9.
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Giyms na dmgoéci przesta po stronie zachodniej

Bujna wegetacja roslin pngcych i mchow na gzymsie oraz rozlegle ubytki warstwy naprawczej
wynikajgce gtownie z niewtasciwego przygotowania podtoza pod naprawe

Fot. 10. Gzyms od strony wschodniej.

Zarysowania i spekania Warstwy naprawczej na catej diugosci gzymsu, lokalnie wycieki korozji zbrojenia
oraz wegetacja mchow na gornej powierzchni Qzymsu, przyczyng spekan jest brak odpowiednio
przygotowanego podtoza pod warstwe naprawczq oraz utrzymujgca si¢ wilgo¢ absorbowana przez
wegetujgce mchy — typowy widok gzymsow
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Fot. 11. Belka podpore;czow p stronie ;);schodniej

Stalaktyty na spodzie belki podporeczowej swiadczqce o destrukcyjnym dziataniu wody opadowej,
wyplukujgcej z betonu rozpuszczalne skladniki

Fot. 12. Spod ustroju nosnego

L]

Korozja powierzchniowa dzwigarow (wystepuje na catej powierzchni odkrytej dzwigarow) oraz rozlegle

ubytki otuliny i zaawansowana korozja zbrojenia (okoto 40% powierzchni plyty), biate wykwity
Swiadczgce o penetracji wody przez plyte i wyptukiwaniu rozpuszczalnych sktadnikow betonu
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Fot. 13. Korpus przyczotka 2

Zawilgocenia naroza korpusu przyczotka oraz wegetacja glonow w miejscach zawilgoconych

Fot. 14. Przestrzen w otoczeniu mostu po stronie zachodniej mostu
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Bujna wegetacja roslin w bezposrednim otoczeniu mostu




